
Origine Le châtaignier (Castanea sativa Miller) appartient à la famille des Fagacées et pro-
vient des régions tempérées d’Europe.

Description du bois

Durabilité

Aubier : blanc jaunâtre (2 à 4 cernes)
Bois parfait : brun jaunâtre moyen (ressemble au chêne sans mail-
lure)
Fil : plutôt droit
Grain : grossier, comporte des zones poreuses

Le duramen est durable (classe II). L’aubier n’est pas durable (classe V). Le durament 
peut être attaqué par l’anobium partant de l’aubier.

Séchage et humidité Le châtaignier sèche lentement avec des risques de déformations 
importantes. En contact avec le fer, le bois se colore et présente une 
teinte caractéristique bleu-noir.

Finition La �nition du châtaignier ne pose aucun problème. Bois dense, acide, se tachant 
facilement avec des colles alcalines.
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Caractéristiques mécaniques
Masse volumique
moyenne à 12 % (kg/m3 ) :             620
Stabilité en service : stable

Retrait linéaire total tangentiel : 6,9 %
Retrait linéaire total radial :  4,2%
Retrait volumique : 11,1 %

Propriétés physiques
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Châtaignier


